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Metallic materials — Charpy 
pendulum impact test —
Part 3: 
Preparation and characterization of 
Charpy V-notch test pieces for indirect 
verification of pendulum impact 
machines
Matériaux métalliques — Essai de flexion par choc sur éprouvette 
Charpy —
Partie 3: Préparation et caractérisation des éprouvettes Charpy 
à entaille en V pour la vérification indirecte des machines d’essai 
mouton-pendule
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